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(57) Реферат :

Использование: при обработке электродной проволоки из платинина, плакированного
медью. Сущность: изобретение позволит получить на проволоке тонкий плотный слой
закиси меди, практически не содержащий окись меди, и увеличить пластичность
проволоки, что обеспечит качественную сварку металла со стеклом. Способ включает
обработку электродной проволоки из платинита, плакированного медью, в водном
растворе борной кислоты, затем низкотемпературный отжиг при 200  25°C в воздушной

атмосфере с последующим высокотемпературным отжигом в восстановительной
атмосфере при 1000 + 20°C и немедленную закалку в воду.




